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\. Olgrund

Universelle Olgrundierung fiir saugfahiges Holz im A ulRenbereich

1. Produkteigenschaften

BEECK Olgrund eignet sich zur Grundierung von rohem, saugfihigem Holz im AuRenbereich. Geloste Harz-
Leindlgrundierung mit hervorragendem Eindringvermégen. Gleichermalen fiir maB3haltiges (Fenster, Au3entiiren) sowie
bedingt maf3haltiges Holzwerk, wie Klappladen, Blockhduser und Verschalungen. Wegen seiner Feuchte regulierenden
Eigenschaften und Eindringtiefe ideal fir Fachwerk. Im AuRenbereich fir samtliche witterungsbestandigen,
anstrichvertraglichen Laub- und Nadelhélzer geeignet, nicht fur Tropenholz. Weiterbehandlung mit BEECK
Vorstreichfarbe, BEECK Standdlaussenfarbe oder Standdllasur fir aufen. Im Innenbereich bitte BEECK Holzgrund
verwenden.

1.1. Zusammensetzung
. Sikkativiertes Leindl/Leinélstand6l, Alkydharz
«  Geldst in atherischen Olen und aromatenfreien Losemitteln, Filmschutz

1.2. Technische Eigenschaften

1.2.1. Ubersicht

* Anwendung im AuRRenbereich

e Rationell einsetzbar, sattigend und hoch ergiebig

e Hohes Eindringvermdgen Dank ,kriechfahigem“ niedermolekularem Leindl

-  Offenporig, das Diffusions- und Sorptionsvermdgen des Untergrundes bleibt wirksam

* Wasserabweisend und Feuchte regulierend, ideal fir saugféahige Holzer der Denkmalpflege und Fachwerk
. Denkmalgerecht, nicht filmbildend

* Neigt auch bei intensiver Bewitterung nicht zum Abblattern

1.2.3. Farbton
nnTransparent. Dekorative Anfeuerung und Farbtonvertiefung auf hellen Holzern, bemustern.

2. Verarbeitung

2.1. Anforderungen an den Untergrund

. Der Untergrund muss sauber, trocken, fest und tragfdhig sowie frei von ausbluhfahigen, verfarbenden,
haftungsstérenden und / oder trocknungsverzégernden Substanzen sein.

e Auf konstruktiven Holzschutz und blauefreie Holzqualitat achten, chemischen Holzschutz nach DIN 68800 Teil 3 mit
Anstrichsystem und Resistenzklasse abstimmen.

1.2.2. Bauphysikalisch wichtige Kennwerte

Parameter Wert Konformitat

Dichte pec: ca.0,88kg/L

Viskositét 2ooc: ca. 57 s 3 mm Auslaufbecher 1ISO 2431

sq-Wert (H20): <0,5m

Flammpunkt: >61°C

VOC-Anteil (max.): 300g/L ChemVOCFarbV, Kat. A/h

2.2. Kurzinfo zum Standardaufbau

e Holzuntergrund durch Reinigen und Anschleifen anstrichgerecht vorbereiten.

«  Einmalige, sattigende Grundierung mit BEECK Olgrund, Uberstand mit Pinsel vertreiben.

«  Weiterbehandlung nach Zwischenschliff mit z. B. BEECK Vorstreichfarbe, nach friihestens 24 Stunden.

2.3. Untergrund und Vorbehandlung

e Holz:
Saugfahiges, rohes oder nicht filmbildend impragniertes Holz anschleifen und mit BEECK Olgrund grundieren, gut
sattigen. Mirbes, abgewittertes und vergrautes Holz komplett abschleifen oder ersetzen. Maximale Holzfeuchte bei
Nadelholz 15 %, bei Laubholz 12 %. Fett, Harz und Wachs grundlich mit BEECK Lackverdinner abspiilen.
Harzreiches AuRenholz (z. B. Larche) neigt in der Warme zum Harzfluss, an Sidseiten beriicksichtigen. Eiche
(Gerbsaure!) und Tropenhdlzer (verfarbende, Trocknung verzégernde Inhaltsstoffe!) ebenso wie Holzwerkstoffe
unbedingt vorab bemustern, auf Eignung im AufRenbereich und entsprechende Beschichtungsrichtlinien des
Lieferanten achten. Abgewitterte, rissige, lose und abblatternde Altanstriche auf Lack- oder Kunstharzbasis porentief
abschleifen, abstrahlen oder abbeizen. Abbeizreste porentief entfernen. Fest haftende, tragfahige OIl- und
Alkydharzanstriche griindlich mattschleifen und ggf. anlaugen, nur rohes, freigelegtes Holz mit BEECK Olgrund
einlassen. Bauhdlzer und maf3haltige Bauteile vor Einbau allseitig grundieren und zusétzlich einmal mit BEECK
Vorstreichfarbe bzw. BEECK Standéllasur fiir aul3en vorstreichen. Aulenverschalungen wegen Verzug bei
Feuchteaufnahme auch riickseitig grundieren, auf Hinterliftung achten.

BEECK’sche Farbwerke GmbH info@beeck.com Tel.: +49(0)7333 9607-11 Seite 1/3
Gottlieb-Daimler-Strale 4 www.beeck.com Fax: +49(0)7333 9607-10
D-89150 Laichingen



TECHNISCHES MERKBLATT BEECK

Stand: 06.03.2018 kompromisslos mineralisch

* Ungeeignete Untergrinde sind waagerecht verbaute bzw. schrag der Witterung ausgesetzte Hélzer, mechanisch
beanspruchte sowie solche mit Erdkontakt. Konstruktiven sowie eventuell chemischen Holzschutz nach DIN 68800
Teil 3 beachten. Tropenhdlzer, Eiche und Holzwerkstoffe bemustern.

* Mangelhafte Untergriinde erfordern ein differenziertes Vorgehen, bemustern.

2.4. Verarbeitungshinweise

2.4.1. Allgemeine Hinweise

e Untergrundeignung im Sinne der VOB prifen (siehe 2.1. und 2.3.). Hierbei Saugvermdgen, Festigkeit sowie Struktur
des jeweiligen Untergrundes beachten. Anspruchsvolle und kritische Flachen bemustern. Qualifizierte Verarbeitung
gewabhrleisten.

e Nicht zu behandelnde Flachen — insbesondere Glas, Sohlbanke, Dehnfugen, Lackierungen, Kunststoffe und
Beschlage — sorgféltig abdecken und vor Spritzern schiitzen.

«  Kanister vor Gebrauch aufschitteln.

e Persodnliche Schutzausriistung bereitstellen.

« Nicht bei Nasse, Frostgefahr, auf aufgeheizten Flachen oder in praller Sonne verarbeiten.

e Mindestverarbeitungstemperatur: +8°C. Zur Trocknung fir Loftung und Warme (Raumtemperatur) sorgen.
Trocknungszeit: im Normalklima nach frihestens 24 Stunden Uberstreichbar. Nur getrocknete Grundierungen
tiberstreichen. Blockfest im Normalklima nach einigen Tagen, Uberschichtdicken und Verklebungen z. B. im
Fensterfalz vermeiden.

«  Frische AuRRenanstriche vor Regen schitzen, Geristfolie vorhéangen.

2.4.2. Anwendung

+ BEECK Olgrund ist verarbeitungsfertig eingestellt und wird unverdiinnt durch Streichen, Spritzen, Fluten oder
Tauchen aufgebracht. Holz gut sattigen, nach etwa 20 Minuten Uberstande mit Pinsel sorgféltig vertreiben. Auch auf
rauem und rissigem Holz gut ausstreichen.

+ Auch bei Spritzverarbeitung, Tauchen und Fluten Uberstande sorgfaltig mit Pinsel und / oder Druckluft von
waagerechten Flachen, Falzen und Taschen abnehmen, keinerlei ,Seen®, Uberschiisse oder Ablaufer antrocknen
lassen. Verkleben von zu dicht gelagerten Bauteilen beim Trocknen vermeiden. Probeapplikation ratsam.
Selbstentziindungsgefahr in Absaug-Filtermatten bei 6ligem Spritznebel beachten.

e Glanzstellen nach der Trocknung sorgfaltig abschleifen, sie verursachen Haftungsstdrungen und Trocknungsverzug.

e Falls nétig, vor Folgeanstrich fein mattschleifen (Kérnung ca. 240), insbesondere auf quellbaren Hoélzern sowie bei
Staubeinschluss und glanzendem Uberstand. Aufstehende Holzfasern vor der Weiterbehandlung kappen.

3. Verbrauch und Gebindegréf3en

Der Verbrauch liegt fiir gehobeltes Nadelholz bei ca. 0,08 L BEECK Olgrund pro m2. Mehrverbrauch auf sagerauem Holz
und Holzwerkstoffen durch Musteranstrich ermitteln.

GebindegréRen: 0,25L/1L/3L/10L/30L

4. Reinigung
Gerate, Werkzeug und verschmutzte Kleidung sofort nach Gebrauch mit BEECK Lackverdiinner griindlich reinigen.

5. Lagerung
Im Originalgebinde dicht verschlossen mindestens 24 Monate haltbar. Anbruchgebinde luftdicht verschlieBen. Niemals in
I6semittelquellbare Behéltnisse umfiillen.

6. Gefahrenhinweise, Sicherheitsratschlage und Entsor gung

EG-Sicherheitsdatenblatt beachten. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich.

Kann bei empfindlichen Personen Sensibilisierung bewirken. Enthalt Orangendl, 3-lod-2-propinylbutylcarbamat. Kann
allergische Reaktionen hervorrufen. Von Putzlappen, Papier oder anderen Materialien, die zum Aufsaugen verwendet
werden, geht eine potenzielle Brandgefahr aus. Nach Gebrauch in geschlossenen, nicht entflammbaren Behéaltern
sammeln und sicher entsorgen.

Gefahrenhinweise: Schadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise: Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die
Kleidung gelangen lassen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Entsorgung geman den behdrdlichen Vorschriften.

e Abfallschlissel Produktreste: 080112

¢ GISCODE: M-LL0O4

7. Erklarung

Mit diesen technischen Informationen wollen wir aufgrund unserer Erkenntnisse und Praxiserfahrung beraten. Alle
Hinweise sind unverbindlich. Diese entbinden den Verarbeiter nicht davon, Produkteignung und Verarbeitungsmethode
untergrundabhéangig selbst zu tiberprifen. Technische Anderungen im Zuge der Produktentwicklung bleiben vorbehalten.
Fremdzusatze zum Abtonen, Verdinnen usw. sind unzuldssig. Farbténe vor Verarbeitung priifen. Bei Erscheinen einer
Neuausgabe verliert dieses Merkblatt automatisch seine Giltigkeit. Verbindlich fiir die Einstufung laut
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iBEECK Olgrund

Gefahrstoffverordnung, Entsorgung usw. sind die Angaben in den EU-Sicherheitsdatenbléttern in ihrer aktuellen

Fassung.
BEECK’sche Farbwerke GmbH info@beeck.com Tel.: +49(0)7333 9607-11 Seite 3/3
Gottlieb-Daimler-Strale 4 www.beeck.com Fax: +49(0)7333 9607-10

D-89150 Laichingen



